
 

 

시험성적서 

 1. 성 적 서 번 호 :   CT13-115008  

 2. 의뢰자 

     ○ 업 체 명 :    에스케이케미칼(주)  

     ○ 주 소 :    경기 성남시 분당구 삼평동 판교로 310  

     ○ 의뢰일자 :    2013.11.28.  

     ○ 시험발급일 :   2013.12.06.  

 3. 시험성적서의 용도 :   거래처 제출  

 4. 시료명 :  SKYPET BL8050  

 5. 시험방법 

  (1) 식품용 기구 및 용기포장 공전   

▶ 시 료 사 진 : 

 
 

 

 

 

 

확인 
작성자 

성 명 
문유진 

 

기술책임자 

성 명 
하승식 

 

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 
       2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 

 

 

 

 

한국건설생활환경시험연구원장 
 

 

 

 

가산시험연구동 : 153-803 서울특별시 금천구 가산동 459-28 02-2102-2500 

결과문의 : 위생안전센터 ☎ (02)2102-2685 
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시험성적서 

성적서번호 :    CT13-115008 
 

6. 시험결과     

1) SKYPET BL8050 

시험항목 단위 기준치 시험방법 시험결과 

잔류 납(Pb) mg/kg (1) 0 

잔류 카드뮴(Cd) mg/kg (1) 불검출 

잔류 수은(Hg) mg/kg (1) 0 

잔류 6가크롬(Cr6+) mg/kg 

100 이하 (합계로서) 

(1) 불검출 

용출 납(Pb) mg/L 1 이하 (1) 불검출 

용출 과망간산칼륨 소비량 mg/L 10 이하 (1) 1 

용출 증발잔류물 4 % 초산 mg/L 30 이하 (1) 1 

용출 증발잔류물 물 mg/L 30 이하 (1) 2 

용출 증발잔류물 n-헵탄 mg/L 30 이하 (1) 2 

용출 안티몬 mg/L 0.04 이하 (1) 불검출 

용출 게르마늄 mg/L 0.1 이하 (1) 불검출 

용출 테레프탈산 4 % 초산 mg/L 7.5 이하 (1) 불검출 

용출 테레프탈산 물 mg/L 7.5 이하 (1) 불검출 

용출 테레프탈산 n-헵탄 mg/L 7.5 이하 (1) 불검출 

용출 이소프탈산4 % 초산 mg/L 5 이하 (1) 불검출 

용출 이소프탈산 물 mg/L 5 이하 (1) 불검출 

용출 이소프탈산 n-헵탄 mg/L 5 이하 (1) 불검출 

▶ 재질 : Polyethyleneterephthalate 

---- 이 하 여 백 ---- 
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